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Eurofins Institut JAger GmbH, Ernst-Simon-Str. 24, 72072 Tibingen

Gemeinde
Maonchweiler
Blrgermeisteramt
Hindenburgstr. 42

78087 Monchweiler
Telefon: 07721/9480-0 Fax: 07721/9480-40

Villingen, 25.04.2022 /jk
BEFUND

zum Prufbericht AR-22-R9-003145-01
mit Probe 222033894

Bei der vorliegenden Wasserprobe handelt es sich um Wasservorkommen der Gemeinde
Moénchweiler. Die Probe wurde in Mdnchweiler / HB (E.-Nr.: 3260370001) entnommen.

Mit der ermittelten Gesamtharte von 1,37 mmol/l (7,68 °dH) ist das Wasser nach dem "Wasch- und
Reinigungsmittelgesetz - WRMG" in der derzeit gultigen Fassung in den Hartebereich weich, der
den Bereich von weniger als 1,5 mmol/l (< 8,4 °dH) abdeckt, einzuordnen. Der Giberwiegende Anteil
der Harte besteht mit 1,25 mmol/l aus Karbonatharte, so dass die Nichtkarbonatharte und somit der
Gehalt an Neutralsalzen eine untergeordnete Rolle spielt, was in korrosions-chemischer Hinsicht
von Vorteil ist.

Die Uberpriifung der Calciumcarbonat-Sattigung sowie die Berechnungen nach DIN 38 404-10
(2012-12) ergaben fir die Wasserprobe einen sehr giinstigen Sattigungsindex von - 0,03. Es handelt
sich hiermit um ein sogenanntes Gleichgewichtswasser (von einem Gleichgewichtswasser spricht
man bei einem Sattigungsindex im Bereich von — 0,05 und + 0,05), welches sich im Leitungsnetz
weder kalkabscheidend noch kalkangreifend verhalt.

Der ermittelte Sauerstoffgehalt liegt mit 11,2 mg/l in einem fur Trinkwasser glinstigen Bereich Uber
dem aus korrosions-chemischer Hinsicht geforderten Mindestgehalt von 3,0 mg/I. Sauerstoff verleiht
einem Wasser zusammen mit der freien Kohlensaure einen erfrischenden Geschmack.

Mangan und Eisen konnten nicht nachgewiesen werden.

Hygienisch-chemisch ist die Wasserprobe einwandfrei, da die hierfur relevanten Parameter
Ammonium, Nitrit und Phosphat jeweils nicht bzw. in Konzentrationen unter dem Grenzwert

nachweisbar waren.
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Der Nitratgehalt liegt mit 8,5 mg/l unter dem Grenzwert von 50 mg/l (der derzeit gultigen
Trinkwasserverordnung). Zudem wird die Summe aus Nitrat (Konzentration geteilt durch 50) und
Nitrit (Konzentration geteilt durch 3) von maximal 1 mg/l ebenfalls eingehalten.

Hinsichtlich der Eignung metallischer Werkstoffe bezogen auf die Beeinflussung der
Trinkwasserqualitat, die gemaR § 21 der TrinkwV (Informationspflichten der Wasserversorger
gegeniiber den Verbrauchern) bekannt gegeben werden muss, gilt fir Hausinstallationsleitungen
nach DIN 50930-6 (2013-01) die folgende Tabelle:

pH- Basekapazitat | Saurekapazitat | Calcium | Sauerstoff | TOC
Werkstoff Wert bis pH 8,2 bis pH 4,3 (mmol/L) (mg/L) (mg/L)
(mmol/L) (mmol/L)
unlegierter, S
niedriglegierter | =7 22 5 g(?rgg?l_r 23
Stahl B
fsetl;irl’verzmkter <05 S 1
nichtrostender | 6,5 -
Stahl 9,5
7,0 -
Kupfer 7,4 =15
>74
verzinntes 6,5 -
Kupfer 9,5

Bei Verwendung von metallischen Werkstoffen fiir die Hausinstallationsrohre hinsichtlich der
Veranderung der Trinkwasserbeschaffenheit sind alle oben genannten Materialien geeignet.

Korrosionsvorgange die zu Schaden am Bauteil flihren, sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Die vorliegende Tabelle nach DIN 50930-6 (2013-01) gilt, wenn keine besondere Prifung vor Ort
stattgefunden hat. In besonderen Ausnahmefédllen kdnnen gesonderte Oortliche Prifungen
erforderlich sein. Hinsichtlich der Dimensionierung, der Betriebsweise und der Qualitatsausfiihrung
des Materials und der Arbeiten sind in der Hausinstallation zusatzlich die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu beachten, da Korrosionsvorgange auch bei allgemeiner Eignung der
Materialien nie vollig ausgeschlossen werden konnen.

Wenn in bestehenden Installationssystemen als Folge ungiinstiger Wasserbeschaffenheit und
Betriebsbedingungen oder unsachgemafer Werkstoffauswahl die gesetzlichen Anforderungen an
die Trinkwasserbeschaffenheit nicht einzuhalten sind, kann durch SchutzmalRnahmen einer
Veranderung der Trinkwasserbeschaffenheit entgegengewirkt werden. Der Nachweis der
Wirksamkeit erfolgt nach DIN 50934-1 (2000-04) und DIN 50934-2 (2000-04).

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die 0.g. Prifgegenstande. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentlicht oder vervielféltigt werden.

Es gelt:.n die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell giiltigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit bei
uns anfordern.
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Auch die weiteren nach Anlage 1, 2 und 3 der TrinkwV durchgefiihrten Untersuchungen ergaben
keine Auffalligkeiten bzw. Beanstandungen.

Zusammenfassend wird aufgrund der vorliegenden Prifergebnisse festgestellt, dass die untersuchte
Wasserprobe im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchung den Anforderungen der TrinkwV fir
folgende untersuchte Parameter nicht entspricht:

Calcitlésekapazitat

Dr. eIi)\Koch

Leiter Standort Tiibingen Mehrfertigung: entfallt

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die 0.g. Priifgegenstande. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentlicht oder vervielfaltigt werden.

Es gellrenddie Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell giiltigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB konnen Sie jederzeit bei
uns anfordern.



